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tion des oscillations et la reception avec audion; modele d'am-

plificateur de ton pour la demonstration de l'amplification de

la basse frequence; enfm, un telephone avec accessoires. Comme

exemple de la sensibilite du recepteur que ces modeles per-
mettent d'etablir, nous disons que la telereception d'ondes non
amorties avec une antenne lineaire de chambre de 2 m de

longueur est facilement executable avec le modele ä tube

unique et le renforceur de son. Toutes les conduites sont aussi

droites et aussi courtes que possibles, et peintes en differentes
couleurs pour accroltre la visibility, de sorte que les connexions

sautent aux yeux. D'autres accessoires qui permettront
d'etendre ces modeles sont en preparation.

S. Gagnebin (Lausanne et Neuchätel). — Recherches

experimentelles sur les variations des constantes dielectriques du quartz
cristallise aux temperatures elevees.

Ces recherches, qui nous ont ete proposees par M. le prof.
Perrier, comportaient d'abord la mise au point d'une methode
de mesure des constantes dielectriques de substances plus ou
moins conductrices. Nous en avons etudie une, fondee sur les

phenomenes de resonance, ou nous utilisions la lampe triode
soit comme oscillateur, soit comme detecteur. Elle sera decrite
dans une prochaine publication.

On pouvait s'attendre, d'apres des analogies et en prolongeant
les lignes d'une theorie de la polarisation, ä ce que la constante

dielectrique, mesuree perpendiculairement ä l'axe principal d'un
cristal de quartz, subisse une brusque augmentation vers 575°,

temperature de transformation polymorphique a—ß, puis qu'elle
decroisse rapidement lorsque la temperature s'eleve au-dessus

de ce point. Or la constante dielectrique mesuree dans cette
direction subit en effet un accroissement considerable ä partir
de 510° environ. La courbe de ses variations en fonction de la

temperature ne presente cependant ni une discontinuity, ni

un maximum.
On constate, d'autre part, un fait imprevu: la constante dielectrique

mesuree parallelement a l'axe principal du cristal ne suit

pas la meme loi. Elle croit jusqu'ä atteindre 2,8 fois environ
sa valeur initiale entre 220° et 300°. Quand la temperature
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s'eleve encore, et jusqu'ä 650°, la constante dielectrique demeure
ä peu pres la meme; en particulier eile ne presente pas de variations

notables ä la temperature de transformation a—ß.
On peut rapprocher ce dernier phenomene des observations

de P. et J. Curie sur la conductibilite du quartz, mesuree dans

la meme direction, et qui s'accroit considerablement vers 300°.
Nous nous demandions si Ton n'etait pas en presence d'une
bände d'absorption du quartz chauffe ä 300° pour les tres
grandes longueurs d'onde.

A. Gockeu et I. Späth (Fribourg). — Sur la dependance de

Vintensite des signaux radiotelegraphiques de Münchenbuchsee
des conditions atmospheriques.

Pour rechercher l'influence des facteurs meteorologiques sur
la conductibilite de l'atmosphere pour les ondes electriques,
on a determine^ Fribourg, l'intensite des ondes de la station
de Münchenbuchsee distante de 34 km. Un cadre de 1,8 m
de cote servait de recepteur. Le circuit du telephone comprenait
une resistance de silite d'environ 100 000 Q, dont les extre-
mites etaient reliees ä un electrometre ä cadrans de Dolezalek.
Un potentiometre eliminait la tension de la batterie anodique.
On faisait plusieurs mesures par jour, chacune d'elles durant
5 minutes. Meme pendant ce laps de temps, les oscillations de

l'electrometre variaient jusqu'ä 50 %. Toutes les 30 secondes,

on notait la variation maximum de 1'electrometre, et par la
courbe obtenue, on a pu determiner une moyenne.

Les resultats sont, en resume, les suivants: l'intensite des

signaux augmente avec la nebulosite, decroit lorsqu'il pleut et

augmente de nouveau lorsque l'humidite relative de Fair est

diminuee par le foehn. L'influence des autres facteurs meteorologiques

ou du potentiel electrique de l'air n'a pu etre mise en

evidence, non plus que l'influence du jour ou de la nuit et du
lever ou du coucher du soleil.

E. Steinmann. — Nouveau modele de projecteur lumineux.—
Le texte de cette communication n'est pas parvenu au
secretariat.
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