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Melanges heterogenes de poudre de BaTiOs dispersee

en p.v.c., ä basses frequences et aux micro-ondes

par G.-P. de Loop.

Laboratoire de Physique RVO-TNO, La Ilaye

Le melange heterogene compose de poudre de BaTi03 finement divisee

en p.v.c. a ete etudie entre 100 kHz et 10 MHz (dans quelques cas entre
20 kHz et 60 MHz) et aux micro-ondes ä 4; 9,4; et 19,2 GHz.

Nous avons trouve que:
1° La constante dielectrique (CD) ä basse frequence ne diflere pas beau-

coup de celle aux micro-ondes. Par consequent on peut conclure que le

melange n'est pas encore ä la region de dispersion tandis que le BaTi03
fritte est deja au milieu de cette region, comme nous l'avons mesure
dans notre laboratoire. Laissant de cote une explication qui tient
compte de l'influence des dimensions des particules, on peut expliquer
ces resultats du comportement normal d'un melange [1, 2]. Pour le

cas etudie le temps de relaxation du melange peut etre deplace conside-
rablement [1, 2],

2° II est trouve que la CD e' ä 10 GHz est plus grande qu'ä 100 kHz
On peut expliquer ce resultat, du moins en partie, par une certaine
influence de l'anisotropie causee par 1'inhnmogeneite des echantillons.
Nous avons trouve qu'il est vraiment tres difficile de presser des echantillons

homogenes. En outre, nous pensons que, probablement, on doit
tenir compte du fait que les particules de poudre de BaTi03 sont tres
minces (de l'ordre d'un micron). A cause de ceci il est bien possible que
la particule de BaTi03 n'a plus les memes proprietes que le BaTi03
massif, une condition necessaire pour appliquer les diflerentes relations
de melange [1].
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