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Stratigraphie des mortiers

181



Y. Dubois, Ornementation et discours architectural de la villa romaine d'Orbe-Boscéaz

A Fine couche de chaux (0.25-0.5mm) à rôle d'intonaco.

B Couche de finition de chaux et calcaire finement concassé.

C Mortier de chaux et sable, couche d'égalisation ou de réglage de l'enduit

Tectoria à agrégat de calcaire urgonien concassé et intonaco superficiel de chaux (échantillons de
Planche 171 18-1 et 41-1; grossisement de 5:1).
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11/13/95-1 (mortier I)
9bis-1

11/13/95-1 (mortier II) 11/13/95-1 (mortier II) - brûlé

11/13/95-1 (mortier II bis) 11/13/95-3

15-1 (sans couche b)

Planche 172 Enduits sableux (matrice de chaux, agrégat de sables; éch.: 1:1),
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16/124-2

16/124-7

16/124-11
16/124-12

17-4

Planche 173 Enduits sableux (matrice de chaux, agrégat de sables; éch.: 1:1).
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57-3
59/62-1

Planche 174 Enduits sableux (matrice de chaux, agrégat de sables; éch.: 1:1).

185



Y. Dubois, Ornementation et discours architectural de la villa romaine d'Orbe-Boscéaz

103-2 brûlé

107-1

112-1

Planche 175 Enduits sableux (matrice de chaux, agrégat de sables; éch.: 1:1).
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173-1

Planche 176 Enduits sableux (matrice de chaux, agrégat de sables; éch.: 1:1).
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195/197-1

121-1

Planche 177 Enduits mixtes (agrégats de sable et de tuileau ou de poudre de tuileau; éch.: 1:1).
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7/10/65-5 9bis-4

16/124-816/124-8

17-7 17-1

Planche 178 Enduits de tuileau (matrice de chaux et poudre de tuiieau, agrégat de tuileau; éch.: 1:1).
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84-9

Planche 179 Enduits de tuileau (matrice de chaux et poudre de tuileau, agrégat de tuileau; éch.: 1:1).
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191 (K 17059)

Planche 180 Enduits de tuiieau (matrice de chaux et poudre de tuileau, agrégat de tuileau; éch.: 1:1).

191



Y. Dubois, Ornementation et discours architectural de la villa romaine d'Orbe-Boscéaz

31-10

Enduits de plafond ou de voûte à charge de terre (éch.: 1:1).
Planche 181 Enduits terreux (matrice terreuse dominante; éch.: 1:1).
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