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« Depuis plusieurs annöes, disent les auleurs, nous avions entrepris des
expöriences sur l'amölioralion des alliages destinös ä la fabrication des bouches ä feu,
noiamment par l'addition du nickel; et, vers 1860, une serie d'essais a ele faite
ä notre demande ä la fonderie royale de canons de Liege, sur Pellet de l'addition
du nickel ä la fönte; les resultats de ces essais ont demontre que, bien qu'il se

produise une augmentation de resistance, eile n'est pas proporlionnclle ä la döpense
causee par l'addition d'une certaine partie de nickel.

En 1867-1868, M. A Lavroff, colonel d'artillerie de la garde russe, fut charge
par son gouvernement de faire avec nous une serie d'essais sur les modifications
produites dans la resistance du bronze ä canons par les difförences de composition
et les modes divers de fabrication, el specialement par l'addition du nickel.

Le rösultat de ce grand travail ötanl la propriete du gouvernement russe, nous
ne pouvons en parier en detail.

Parmi les experiences relatees plus loin, celles concernant le bronze ordinaire
sont pour la plupart une röpötition des essais les plus saillanls de ce premier travail.

II est trös difficile, sinon impossible, de se procurer des donnöes exacles ou
möme comparatives sur la resistance des metaux spöcialement destinös au tir, car
s'il est vrai que l'on a ä plusieurs reprises et dans divers pays entrepris des travaux
de ce genre, on n'a jamais suffisamment tenu comple de 1'influence, trös
considörable pourtant, de la tempöralure de la coulöe, du mode de refroidissement, de
la Constitution physique et de la forme des barres d'öpreuve. La non concordance
des chiffres donnös par plusieurs auleurs pour la rösislance d'un alliage de meine
composition prouve combien ces influences sont grandes.

Aussi, avant d'entrer dans le detail de nos experiences, nous proposons-nous
de decrire en detail la marche que nous avons suivie et les procedös que nous
avons employes. »
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NOUVELLES ET CHRONIQUE.

Aux missions d'officiers suisses ä l'ölranger, que nous avons mentionnöes dans
nos derniers n°\ nous devons ajouter celle de M. le colonel Merian en Italie,
aecompagne du capitaine Schumacher.

La semaine derniere esl mort subilement ä Berne, en passage de l'ecole centrale

de Thoune ä son domicile de Vevey, le lieut.-colonel federal Davall, instrueteur

d'artillerie. C'est une nouvelle perte sensible pour l'armöe et un grand vide
dans le corps des instrueteurs d'artillerie, oü Davall, par ses connaissances variöes,

par son aclivilö, par ses goüts studieux en meme temps que troupiers, et par sa

supöriorile dans la branche speciale du train, avait pris un rang dislingue.
Ordinairement severe et quelquefois un peu vif envers les soldats sous ses ordres, il
n'en etait pas moins appröcie de tous, car le bien du service el le progres de
finstruclion etaient ses premieres preocupations.
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