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ERFAHRUNGEN

IM NATURWISSENSCHAFTLICHEN UNTERRICHT

Expériences acquises dans I'enseignement des sciences naturelles
MITTEILUNGEN DER VEREINIGUNG SCHWEIZERISCHER NATURWISSENSCHAFTSLEHRER
BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG

MAl 1934

19. JAHRGANG - NUMMER 3

Ueber Eigenschaften metallischer
Werkstoffe

Von Hermann Christen, Technikum Winterthur.

In verschiedenen Unterrichtsgebieten hat der Lehrer
der Mittelschulstufe Gelegenheit, auf Eigenschaften
unserer metallischen Werkstoffe hinzuweisen. Im fol-
genden sollen einige kurz besprochen werden.

Vorkommen. Fig. 1 gibt eine graphische Darstel-
lung iitber die relative Verbreitung der wichtigsten
Metalle in der Erdkruste wieder. Abgesehen vom
Sauerstoff — er beansprucht schon rund die Halfte —
kommt den Elementen Silizium und Aluminium mit
zusammen ungefahr einem Drittel der grisste Anteil
am Aufbau der Erdkruste zu, wiahrend das Eisen erst
an dritter Stelle mit nur ca. 5 % rangiert. Beriick-
sichtigen wir noch, dass das spezifische Gewicht von
Al nur ca. V4 desjenigen des Eisens ist, so zeigt sich
— in bezug auf das Vorkommen — eine starke Ueber-
legenheit des Aluminiums gegeniiber dem Eisen. Fig. 1
gibt noch nach einer andern Richtung interessante
Aufschliisse. Von den Schwermetallen — ausser Eisen
— sind es vor allem Kupfer, Zink, Zinn und Blei, die
im tidglichen' Leben am meisten verwendet werden,
obschon ihr Vorkommen noch von Magnesium, dem
spezifisch leichtesten der praktisch verwendbaren Me-
talle und dem Hauptbestandteil der Elekiron-Legie-
rungen, ibertroffen wird. Zwischen den vorhin er-
wihnten Nichteisen-Metallen und dem Magnesium
steht — abgesehen von K und Na — das dem Eisen
verwandte Titan, dessen Verbrauchsziffer ebenfalls im
Steigen begriffen ist.

Spezifisches Gewicht. Es ist bekannt, dass fiir viele
Verwendungszwecke das spezifische Gewicht eines me-
tallischen Werkstoffs ausschlaggebend ist. Auf allen
Gebieten wird heute versucht die Massengewichte her-
abzusetzen, um auf diese Weise Ersparnisse zu erzie-
len. Wie der Verbrauch an Al gegeniiber einigen
Schwermetallen zugenommen hat, zeigt folgende Zu-
sammenstellung (Tabelle 1), die uns iiber den Metall-
verbrauch von Al, Pb, Cu, Zn und Sn pro Kopf der
Weltbevilkerung orientiert.

Tabelle 19
Metallverbrauch pro Kopf der Weltbevolkerung.

Jahe . Mo Pbo | e | v . Sn
in kg in %lin kg in %Iln kg in %lin kg in % in kg in Yq
1900 (0,005 1000,588 1000,346 100/0,320 100 0,055 100
1913 0,037 755/0,662 1130,583 169/0,560 1750,072 131
1921 0,039 7960462 790,342 99/0,263 820,045 82
1929 (0,139 3837/0,856 1460,883 255/0,723 2260,093 169
1931 10,086 1755/0,620 106/0,592 171/0,498 156/0,069 125

l | l

1) Dem 33. Jahrgang der statistischen Zusammenstellung
iiber Al, Pb, Cu, Ni, Hg, Ag, Zn und Sn, herausgegeben von der
Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., entnommen.

Fig. 1. Relative Verteilung der Elemente in der Erdkruste.

Giessfahigkeit und Kristallaufbau. Noch immer
werden die meisten metallischen Werkstoffe in der
Technik aus dem Schmelzfluss gewonnen, und noch
immer sind die Giessereien Hauptproduktionsstitten
in unserer Maschinenindustrie. Die Giessfahigkeit ist
daher als eine weitere wichtige Eigenschaft metalli-
scher Baustoffe aufzufiihren, die iiber die Verwend-
barkeit eines Metalls oder einer Legierung hiufig be-
stimmend entscheiden kann.

Reine Metalle, wie z. B. Cu, Al, eignen sich verhilt-
nismissig schlecht als Giessmetalle. Sie verfiigen nur
zum Teil iiber Eigenschaften, die ein gutes Gussmetall
charakterisieren: Geringes Schwindmass, geringes Lo-
sungsvermogen fiir Gase, Diinnfliissigkeit, Gefiigebe-
standigkeit, Schlackenfreiheit usw.

Wie schon erwihni, werden die meisten metalli-
schen Werkstoffe — reine Metalle als auch aus zwei
oder mehreren reinen Metallen zusammengesetzten
Legierungen — aus dem Schmelzfluss gewonnen. Da-
bei vollzieht sich der Uebergang von der fliissigen in
die feste Phase — infolge des Vermigens der Stoffe
aus sich selbst heraus oder spontan zu kristallisieren
— unter Bildung von Kristallen. Fernerstehende las-
sen sich nicht ohne weiteres davon iiberzeugen, weil
die hervorstechendsten Eigenschaften eines Kristalls —
vollkommene Kristallform und ausgesprochene Spalt-
barkeit — bei den Metallkristallen nicht so leicht zu
erkennen sind. Ferner verbindet sich mit dem Begriff
Kristall der Begriff Sprodigkeit; die Metalle dagegen
sind knetbar, duktil. Auch sind ausgesprochene Me-
tallkristalle selten. Besondere Untersuchungen zeigen
jedoch, dass es sich bei den Metallen um Haufwerke
sehr vieler einzelner Kristalle (Kristallite) handelt,
die z. B. Wachstumserscheinungen zeigen wie Mineral-
kristalle.

Lidsst man nidmlich eine Metallschmelze sich ab-
kiihlen, so bilden sich — wie bei Salzschmelzen —
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Kristallkeime (Kristallzentren oder Kerne). Von die-
sen Zentren aus wachsen die Keime mit einer bestimm-
ten Geschwindigkeit und solange nach verschiedenen
Richtungen in die Schmelze, als sie noch Raum zu
ihrer Bildung vorfinden. Die im Wachstum befind-

WA

Fig. 2. Elektrolyteisen (100fache Vergrisserung)
ristallgrenzenitzung.

lichen Kristalle werden aber an irgendeiner Stelle
und zu irgendeinem Zeitpunkt mit benachbarten Kri-
stallen zusammenstossen. An diesen Stellen unterbleibt
dann das Wachstum und der Kristallisationsvorgang ist
beendet. Die den Kristalloberflichen innewohnenden
Adhisionskrifte stellen den Zusammenhang unter den
Kristalliten her. So erklirt es sich, dass die Metall-
kristalle mehr oder weniger unregelmissig geformt
sind und unregelmissige, polygonale Formen entste-
hen. Die Kristallite konnen dadurch sichtbar gemacht
werden, dass von dem betreffenden Metall eine ebene
Fliche — Schliff — hergestellt wird, die man chemisch
andtzt. Der Aetzvorgang kann derart geleitet werden,
dass entweder die Kornbegrenzungen (Korngrenzen-
dtzung, Fig. 2) oder die Kornflichen (Kristallfelder-
dtzung, Fig. 4 u. ff.) hervortreten.

Es sei noch darauf hingewiesen, dass wenn zwei oder
mehrere Gefiigebestandteile in einer Legierung vorlie-
gen, diese in den meisten Fillen durch geeignete Aetz-
mittel ebenfalls sichtbar gemacht werden konnen, wie
dies Fig. 3 fiir die schmiedbaren Messingsorten veran-
schaulicht, wo die helle Kristallart Alphamessing-, die
dunkle Betamessingkristalle sind.

Bei dieser Gelegenheit ist weiter interessant daran
zu erinnern, dass die Wachstums- oder Kristallisations-
geschwindigkeit (K.G.) bei den Metallen verglichen
mit Wachstumsgeschwindigkeiten in der organischen
Welt (z. B. Pflanzen) ausserordentlich gross ist (Ta-
belle 2). Czochralski konstruierte einen Apparat, der
es ihm ermoglichte, die K.G. unmittelbar zu messen.
Das Verfahren beruht in der Hauptsache darauf, dass
man einen Kristallfaden des betreffenden Metalls aus
der in einer Schale befindlichen Schmelze an einem
von einem Uhrwerk bewegten Mitnehmer vorsichtig
herauszieht. Der Mitnehmer (Glas) ist derart ausge-
bildet, dass er infolge der Kapillarkraft fliissiges Me-
tall emporhebt. Unter Einwirkung der Luft erstarrt
dasselbe und wirkt als Kristallisationskern, an dem
sich immer neue Teilchen der Schmelze ankristalli-
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sieren, so dass bei gleichformigem Herausziehen ein
Einkristall erhalten wird. Bei einer bestimmten Ge-
schwindigkeit lassen sich nun gleichférmige Einkri-
stalle aus der Schmelze ziehen. Diese Geschwindigkeit
entspricht angenihert der K.G.

Bei der Phasenumwandlung vom fliissigen in den
festen Zustand spielt neben der K.G. eine zweite
Grosse, die Kernzahl (K.Z.), eine wichtige Rolle.

o

Tl
o

Fig. 3. Kristallgefiige von Alpha-Beta-Messing mit ca. 59 9y Cu.
Vergrosserung: ca. 250 lin.

Tabelle 2
Ko G K. Z.
Metall | mm/min. em®/min.
Sn : 90 9
Zn , 100 10
Pb l 140 3,8

Man versteht darunter die Anzahl Partikelchen, die
gich in der Raumeinheit (1 em?) wihrend der Zeitein-
heit (1 min.) bei gleichbleibender Temperatur bilden.
Auch hier hat Czochralski gezeigt, welche Ueberlegun-
gen zu einer Bestimmung der K.Z. fithren.

- Von den beiden Grossen K.G. und K.Z. hingt die
Struktur der Metalle ab, indem sie die Korngrosse
bestimmen. Es gelten die Beziehungen: Je geringer
die Zahl der Kristallisationszentren, desto grosser die
Kristallkérner, d. h. Kernzahl und Korngrosse sind
indirekt proportionale Gréssen, konstante K.G. voraus-

Fig. 4. Stellt den Einfluss von Ti auf die Korngrisse von Rein-Al
(99,5%) bei Kokillenguss dar. Links okne und rechts mit 0,2 9 Ti-
Zusatz. /3 nat. Grosse.

gesetzt. Grosse K.G. — bei konstanter Kernzahl —
bewirkt ebenfalls grobes Korn, d. h. Korngrosse und
Kristallisationsgeschwindigkeit sind direkt proportio-
nale Grossen.



In der Technologie der Metalle spielt nun die Korn-
grosse eine immer bedeutendere Rolle. Man hat er-
kannt, dass die Ausbildung des Gefiiges und damit die
mechanischen und physikalischen Eigenschaften me-
tallischer Werkstoffe von der Korngrisse stark beein-
flusst werden. Grosster Kornfeinheit entspricht z. B.
hochste Festigkeit und niedrigste Dehnung. Es ist da-
her nicht verwunderlich, dass die Bestrebungen der
modernen Technologie auf immer stirkere Kornver-
feinerungen hinauslaufen. Ein interessantes Beispiel
einer solchen Kornverfeinerung ist dasjenige der Le-
gierung Silumin (11—13 % Si, Rest Al). Die Korn-
verfeinerung wird hier durch Zugabe eines Alkali-
metalls, vornehmlich Na, erhalten. Die Fig. 4 zeigt ein
weiteres Beispiel.

Ferner ist noch die von Tammann gefundene Tat-
sache, dass die K.G. und die K.Z. mit steigender Unter-
kiithlung, d. h. steigender Abkiihlungsgeschwindigkeit
immer zunehmen, zu erwihnen. Bei den in der Tech-
nik zur Anwendung kommenden Giessverfahren ist
die Abkiihlungsgeschwindigkeit durch das Wirmelei-
tungsvermogen des Formmaterials bestimmt. So ha-
ben Metallformen (Kokillen) ein grosseres Wirme-
leitungsvermogen als Sandformen, weshalb Kokillen-
guss immer feink6rniger als Sandguss ist (Fig. 5).

Erfahren beim Kristallisationsprozess die Kristal-
lite eine gewisse Gleichrichtung, die z. B. dadurch
entsteht, dass der Wirmefluss aus der Schmelze in
einer bestimmten Richtung gelenkt wird, so wird die
Regellosigkeit der Kristallite aufgehoben. Die Gleich-
richtung dussert sich in einem strahligen Gefiige, we
die Kristallnadeln senkrecht zur Abkiihlungsflache

_ orientiert sind (Fig. 5 und 6). Diese Erscheinung wird
als Transkristallisation oder Orthotropie bezeichnet.
Sie kann sich bei der Weiterverarbeitung der Metalle
als sehr schidlich erweisen (Kantenrisse bei Blocken).
Eine andere Form ist die Bildung von sogenannten
Dendriten. Das Kristallwachstum ist dann nicht nur
nach einer, sondern nach zwei oder mehreren Rich-
tungen ausgezeichnet, und es kommt ein farnkraut-
artiger Gefiigeaufbau zustande, wie ihn Fig. 7 zeigt.

In einem erstarrten Metall kann man nach dem Er-
kalten noch andere Erscheinungen wahrnehmen, die
mit der Entstehungsgeschichte stark zusammenhingen,
so z. B. Lunkerstellen. Sie entstehen infolge von
Volumendifferenzen zwischen dem fliissigen und
festen Metall und infolge ungleichmissiger Abkiih-
lung. Lunkerhohlriume zeigen unregelmissige Be-

Fig.5 zeigt das wesentlich feinkiérnigere Gefiige von Kokillenguss
gegeniiber dem groben Korn des Sandgusses (Alufont).
2/; nat. Grosse.

erenzungsflichen, die vielfach von einer diinnen Oxyd-
haut iiberzogen sind und deshalb beim Weiterver-
arbeiten (Walzen, Schmieden usw.) nur schlecht oder
gar nicht verschweissen.

Gegossener Rundbarren. 1/3 nat. Grisse.

Fig. 6. Elektrolytkupfer.

Infolge der schidlichen Wirkung von Hohlriumen
ist es verstindlich, warum auch Gaseinschliisse, die
davon herriihren, dass die Metalle beim Einschmelzen,
im Schmelzfluss oder bei der Weiterverarbeitung Gase
aufnehmen, die Eigenschaften metallischer Baustoffe
ungiinstig beeinflussen. Das Vermigen Gase aufzu-
Iosen steigt bei den Metallen mit der Hohe der
Schmelztemperatur. Beim Erstarren nimmt die Los-
lichkeit wieder ab, und der grisste Teil der Gase wird
in Form von Blasen ausgeschieden, was Porenbildung
zur Folge hat. Ein besonderer Umstand liegt noch
darin, dass das Gasvolumen, so bald die Gase frei
werden, um ein Vielfaches griosser wird. Gasblasen im
Stahl, die ganz von Metall umschlossen sind, enthal-
ten im wesentlichen Wasserstoff, Stickstoff und Koh-
lenmonoxyd. Daher kénnen sich an den glatten Wiin-
den keine Oxydationsprodukte bhilden (blanke, metal-
lisch reine Innenflichen). Bei einer Weiterverarbei-
tung verschweissen gewohnlich solche Hohlriume.
Randblasen oder Gasblasen dagegen, die durch feine
Risse oder durch Porenginge mit der Atmosphire
derart in Verbindung stehen, dass auch Sauerstoff hin-
eingelangen kann, zeigen mehr oder weniger oxydierte
Winde und verschweissen bei der Weiterverarbeitung
gewohnlich nicht.

Durch erhiéhien Sauerstoffgehalt werden auch die
Festigkeitseigenschaften. verschlechtert. Von einem
gewissen Gehalt an stellt sich Rotbriichigkeit und Nei-
gung zur Grobkornigkeit ein.

Beim Vorhandensein mehrerer Kristallarten kénnen
bei den einzelnen sich ausscheidenden festen Kompo-
nenten Unterschiede im spezifischen Gewicht vorhan-
den sein. Der spezifisch schwerere Bestandieil sinkt
dann beim Erstarren zu Boden, der spezifisch leichtere
steigt in die Hshe (Fig. 8). Solche Entmischungen
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oder Seigerungen finden sich vielfach bei Lagermetal-
len. Auch die Elemente Schwefel, Phosphor und Koh-
lenstoff haben — beim Abgiessen von FluB3stahl in
Kokillen oder beim Abgiessen eines GuBstiickes — die

Fig.7 zeigt das Gefiige von Silumin, bei welchem durch Abbeizen

die ca.13% eutektische Al-Si-Legierung weggelost wurde, wahrend

das iiberschiissige Al in Form schoner Dendriten (weiss) erhalten
blieb. (15fache Vergr.)

Neigung sich an der am langsten im Block oder Guss-
stiick fliissicen Stelle anzureichern. Solche Ent-
mischungen einer urspriinglich gleichmissig zusam-
mengesetzten Schmelze fithren zu Unterschieden in
der chemischen Zusammensetzung; diese fithren wie-
derum zu Unterschieden in den Eigenschaften der me-
tallischen Werkstoffe. Im Gegensatz zu diesen Block-
seigerungen konnen Seigerungen auch schon innerhalb
eines einzelnen Kristalls auftreten (Kristallseigerung).
Der Kristall weist dann in seinem Kernteil (Kristall-
skelett) eine andere Zusammensetzung auf als in den
spiter ankristallisierten Schichten. Durch lingeres
Ausglithen kann diese Kristallseigerung nachtriglich
beseitigt werden. Auch durch Gasblasen werden Sei-
gerungen begiinstigt (Gasblasenseigerung).

Es sei noch auf eine Erscheinung, die ebenfalls mit
der Entstehungsgeschichte gegossener Metalle innig zu-

Fig. 8. Kupfer-Blei-Legierung (50%, Cu, 50% Pb). 11/3 Vergr.
Seigerung.

sammenhingt, hingewiesen. Sie ist unter dem Namen
Fremdstoff- oder nichtmetallische Einschliisse (Oxyde,
Sulfide) bekannt. Wihrend der Schmelzung metalli-
scher Werkstoffe tritt vielfach eine absichtliche oder
unabsichtliche Oxydation der Schmelze ein. Es miis-
sen deshalb — zur Beseitigung des Sauerstoffs — nach
Herstellung des Metallbades chemische Prozesse ein-
geleitet werden, um den Sauerstoff dem Bade zu ent-
ziehen (Desoxydation). Die im Metallbad unloslichen
Reaktionsprodukte steigen nur zum Teil an die Bad-

o
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oberfliche, wo sie eine Schlackendecke bilden, zum
Teil bleiben sie aber im Bade suspendiert. Dasselbe
erscheint als tritbe Fliissigkeit. Besonders gefihrlich
werden solche Einschliisse, wenn sie feine Hiutchen
bilden und den metallischen .Zusammenhang dadurch
unterbrechen, dass sie sich beim Erstarren der
Schmelze zwischen den Begrenzungsflichen der Kri-
stalliten einlagern.

Bearbeitbarkeit. Bei der Beurteilung der verschie-
denen metallischen Baustoffe spielt die Bearbeitbar-
keit eine ebenfalls wichtige Rolle. Fig. 9 gibt die
Versuchsresultate wieder, wie sie bei einstiindigem
Feilen mit einer Friserfeile der Feilenfabrik Schwarz
in Winterthur erhalten wurden. Die anfallenden
Spdne wurden gewogen und die Gewichte in Gramm
unter die betreffenden Werkstoffe geschrieben.

Literaturhinweise:
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Goerens, Einfithrung in die Metallographie.

«Kristallisieren und Schmelzen». Eine Wiirdigung der Arbei-

ten von Tammann, Zeitschrift f. Metallkunde 1931, S. 134.

Die Fig. 4 und 5 sind dem demnichst erscheinenden Hand-
buch der Technologie des Aluminiums und seiner Leichtlegie-
rungen von Prof. Dr. von Zeerleder entnommen und mir in
freundlicher Weise vom Verfasser iiberlassen worden, wofiir
ihm an dieser Stelle bestens gedankt sei. (Dieses Werk ist in-
zwischen erschienen. Red.)

Kleine Mitteilungen

Leider erlaubte es der verfiighare Raum auch diesmal noch
nicht, das von R. Miiller in Heft 1 eroffnete Thema «Selbstidn-
dige Schiilerarbeiten» fortzufiithren; die betreffenden Einsendun-
gen mussten fiir das Juliheft (Nr. 4) zuriickgestellt werden.
Mochte es uns in absehbarer Zeit gelingen, unser Blait wieder
etwas zu erweitern! Die Redaktion.

Schriftleitung: Dr. A. Giinthart, Frauenfeld.
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