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Magnetitvorkommen in diluvialen Ablagerungen des
Kantons Schaffhausen?)

Von Franz Hofmann (Schaffhausen)

Auf der Suche nach vulkanischen Ascheneinstreuungen in den Hegau-
mergeln der Oberen Siisswassermolasse im Kanton Schaffhausen fand
der Verfasser erstmals in der Basiszone des Deckenschotters der Schlif-
fenhalde am Ostende des Buchberges (6stlich Thayngen, Vorkommen
Nr. 2) einen auffallend hohen Gehalt an grobkérnigem Magnetit. Diese
Feststellung gab Veranlassung, die eiszeitlichen Ablagerungen im Kanton
Schaffhausen auf Magnetitfilhrung zu priifen. Die durchgefiithrten Un-
tersuchungen ergaben, dass die meisten Schotter und Morénen des unter-
suchten Gebietes mehr oder weniger deutliche Mengen an Magnetitsand
enthalten, der aus verschwemmten vulkanischen Tuffen des Hegaus
stammt; sie lieferten aber auch einige Daten prinzipieller Natur zur
Kenntnis der diluvialen Ablagerungen im Kanton Schaffhausen.

Verbreitung und Ausbildung des magnetitfithrenden Diluviums

Gehalte an Magnetit urspriinglich vulkanischer Herkunft konnten in
fast allen diluvialen Ablagerungen im Kanton Schaffhausen beobachtet
werden, von den &dltesten Deckenschottern bis zu den Niederterrassen-
schottern. Im allgemeinen enthalten die Sande und Kiese mit zunehmen-
der Entfernung vom Vulkangebiet des Hegaus abnehmende Mengen an
Magnetit. Bei allen Ablagerungen handelt es sich um fluvioglaziale
Produkte des Rheingletschersystems, nur sehr selten um echte, unver-
schwemmte Morénen. Das Material wurde ganz oder teilweise durch
den Hegau angeliefert; bei dieser Gelegenheit wurden erhebliche Mengen
der vulkanischen Tuffmassen des Hegaus aufgearbeitet und nach Westen
in den Kanton Schaffhausen verschwemmt. Die obere Siisswassermolasse

1) Erscheint gleichzeitig als ,,Beitrdge zur Geologie der Schweiz, Geotechnische
Serie, Kleinere Mitteilungen Nr. 20,
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des Hegaus fiihrt vulkanische Tuffe von der Basis (HormMaNy, 1958)
bis in die jiingsten Schichten hinauf. Alle Tuffe des Hegauvulkanismus
enthalten stets erhebliche Mengen an Magnetit als meist vorherrschendes
vulkanisches Mineral (ErB, 1900; HorMaNN, 1955, 1956, 1958). Durch
die eiszeitlichen Gletscher und Fliisse wurde das Erz aus den meist
wenig resistenten, mergeligen, vorwiegend jiingeren Tuffen ausge-
schlaimmt und blieb in den Morinen und Schottern, zusammen mit den
andern vulkanischen Mineralkornern, enthalten.

Untersuchte Vorkommen

Fig. 1 zeigt eine geologische Ubersichtsskizze des Herkunfts- und
Ablagerungsgebietes der diluvial verschwemmten Magnetite.

Die einzelnen Vorkommen sind nachstehend aufgefiihrt. Sie repri-
sentieren alle fiir Magnetitfilhrung in Frage kommenden diluvialen Ab-
lagerungen des untersuchten Gebietes. Auf die Problematik der gegen-
seitigen Altersbeziehungen kann hier nicht eingegangen werden.

Deckenschotter

1. Neuhauserwald, nordwestlich Neuhausen am Rheinfall. Kiesgrube Koord.
687.100/282.280/560. ,,Alterer Deckenschotter, teilweige verfestigt.

2. Schliffenhalde, Ostende des Buchbergs, ostnordostlich Thayngen. Mergelgrube
unter P. 540,9. Koord. 697.320/289.850/520. Deckenschotter, auflagernd auf
Hegaumergeln der oberen Siisswassermolasse. Basis des Deckenschotters, sandig-
kiesig, mit grossen, gerundeten Basaltblécken und mit auffallend hohem Gehalt
an grobkornigem Magnetit, jedoch nur sehr lokal.

3. Schliffenhalde, Lokalitdt wie 2. Sandige Partie aus dem mittleren Teil des
ca. 20 m méchtigen Deckenschotters.

4. Kohlfirst, ostlich Uhwiesen ZH; Kiesgrube unter P. 549. Koord. 690.250/
280.850/530. Deckenschotter, schwach verkittet.

5. Geissberg, mordlich Schaffhausen. Koord. 690.150/286.070/500, Verkitteter,
schlecht aufgeschlossener Deckenschotter.

6. Hohfluh, nérdlich Neuhausen am Rheinfall. Koord. 688.440/283.330/495. Dek-
kenschotter, relativ kleingeréllig, stellenweise sandig. Gut verkittet, mit Felsen-
kellern.

. »:Spitz*-Wilchingen. Kiesgrube. Koord. 677.750/279.730/480. Deckenschotter-
Rippe, oberflichlich gut verkittet. Liegendes nicht bekannt. Kiesig-sandig.

-1

Rinnenschotter und dltere Terrassenschotter

8. Barzheim, Kiesgrube an der Strasse nach Barzheim. Koord. 695.300/290.170/480.
»Alterer Schotter (ErB, 1931), schlecht sortiert, in direkter Verbindung mit
unverschwemmter Morédne.
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Aliorf, Kiesgrube. Koord. 691.620/293.580/555. Fluvioglaziale Kiese mit Sand-
lagen (keine Moriine, wie auf der badischen geologischen Spezialkarte angege-
ben).

Geissberg, nérdlich Schaffhausen. Koord. 689.900/285.670/475. Grube fiir lehmi-
gen Strassenschotter in Moréne mit sandigen Partien.

Qerlifall, Schaffhausen. Kiesgrube Koord. 688.100/284.075/515. Rinnenschotter,
sandige Kiese.

Miihlental, Schaffhausen. Koord. 689.450/284.270/460. Rinnenschotter, Gelinde-
abtrag 1956 zur Erweiterung der Stahlgiesserei der Georg Fischer AG.
Eschheimertal, nordwestlich Schaffhausen. Strassenschottergrube. Koord.
687.370/284.520/565. Schlecht sortierter Schotter mit eingeschwemmten oder
aufgearbeiteten Malmkalktriimmern.

Lusbiiel, stidlich Beringen ; grosse Kiesgrube am Hang. Koord. 685.450/282.500/
480-520. Rinnenschotter, gut sortiert, sandige Lagen. ‘

Niederterrassenschotter und andere jungdiluviale Ablagerungen

Zelgbuck-Spiesshof, Kiesgrube nérdlich Hofenacker, 6stlich Rosenegg, Gemeinde
Ramsen. Koord. 702.600/287.750/430. Niederterrassenschotter mit sandigen
Lagen.

Buch, kleine Gruben an der Strasse bei Hard, nordéstlich des Dorfes. Koord.
701.150/286.300/420. Diluviale Sande.

Ramsen, Kiesgrube beim Zollhaus an der Strasse nach Gailingen. Koord. 702.550/
284.850/400. Niederterrassenschotter.

Hofen, aufgelassene Kiesgrube suddéstlich des Dorfes. Xoord. 692.950/292.800/
500. Verschwemmte Moréne.

Thayngen, Kiesgrube westlich des Dorfes. Koord. 694.200/289.650/460. Nieder-
terragsenschotter mit bedeutenden Lagen. reiner, verschwemmter Glimmersande
der oberen Siisswassermolasse.

Luringersteig, Kiesgrube an der Strasse Dorflingen—-Thayngen. Koord. 695.600/
286.500/475. Schotter, verschwemmte Moréne.

Luringersieig, Kiesgrube an der Strasse Dorflingen—-Thayngen. Koord. 695.950/
286.200/450. Schotter, verschwemmte Morine.

Solenberg, alte Kiesgrube an der Strasse Herblingen—Gennersbrunn. Koord.
692.550/285.210/455. Gleiches Material wie in der neuen Kiesgrube der Kieswerk
Solenberg AG., 200 m talabwérts.

Herblingen, Kieswerk Stiidliacker, Koord. 692.100/286.400/430, Niederterrassen-
schotter.

. Hofstetten, Neuhausen am Rheinfall, Kieswerk. Koord. 686.900/281.500/460. Nie-

derterrassenschotter mit bedeutenden Sandlagen.

Beringen, neues Kieswerk. Koord. 686.400/282.800/440. Nlederterra.ssenschott.er
Hallaw, Kiesgrube. Koord. 677.100/282.750/415. Niederterrassenschotter.
Unterneuhaus. Kieswerk nordwestlich der Station Wilchingen-Hallau. Koord.
676.500/281.400/410. Niederterrassenschotter.

Ein erhohter Magnetitgehalt ldsst sich jeweils an Ort und Stelle mit

einem Magneten sehr leicht feststellen, vorzugsweise in trockenem
Material. Meist ist der Magnetitgehalt in grobsandigem bis kiesigem
Material hoher als in sehr feinen Sandlagen (natiirliche Flotation).
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Sedimentpetrographische Untersuchungen

Um einen Einblick in die Magnetitfithrung und in die Materialher-
kunft der untersuchten diluvialen Bildungen zu gewinnen, wurden
sedimentpetrographische Untersuchungen durchgefiihrt, deren Ergeb-
nigse in Tabelle 1 zusammengestellt sind. Es wurde folgende Methodik
angewandt:

Magnetitgehalt: Der Magnetit kommt in den untersuchten Vorkommen in de-
ren Sandfraktion, hauptsiéichlich in der Kérnung zwischen 0,1 und 0,5 mm vor.
Vereinzelt treten auch Korner bis 3 mm Durchmesser auf. Probe Nr. 2 enthielt
als einziges Vorkommen einen sehr grobkornigen Magnetit mit Hauptkorngrossen
zwischen 1 und 3 mm und deutlichem Gehalt an Kornern bis 5§ mm. Der Magnetit-
gehalt bezieht sich irnmer auf die Fraktion 0 bis 3 mm des jeweiligen Vorkommens.
Es wurde versucht, jeweils eine moglichst gute Durchschnittsprobe des Sand-Fein-
kies-Anteils 0 bis 3 mm zu gewinnen. Der Magnetitsand selbst wurde magnetisch
aus der gewaschenen Probe extrahiert. Bei der Beurteilung des Magnetitgehaltes
ist zu beriicksichtigen, dass die darauf untersuchte Fraktion 0 bis 3 mm im Durch-
schnitt etwa 20 bis 259, der gesamien Schotterablagerung ausmacht. Ohne Auf-
arbeitung sehr grosser Mengen des heterogenen Kies-Sand-Materials der eiszeitli-
chen Ablagerungen ist es sehr schwer, gute Angaben tUber Sand- und Magnetit-
gehalt zu bekommen ; die Gehaltsbestimmungen sind daher eher vorsichtig gehalten.

Karbonatgehalt: Der Kalk- und Dolomitgehalt wurde an der gewaschenen
Sandfraktion 0,06 bis 0,4 mm bestimmt, die auch fir die Leicht- und Schwere-
mineralbestimmungen verwendet wurde. Auf diese Weise wurden vergleichbare
Werte erhalten. Fir den vorliegenden Fall liess sich der Kalkanteil des Karbonat-
gehaltes von dessen Dolomitanteil im Passonapparat mit verdiinnter Salzsdure
(109%) hinreichend genau unterscheiden: der Kalk reagiert in wenigen Sekunden,
der Dolomit hingegen nur sehr langsam (innert etwa 15 Minuten).

Sechweremineralien: Untersucht wurde die Fraktion 0,06 bis 0,4 mm, aufbe-
reitet mit verdiinnter Essigsdure, abgetrennt in Bromoform. Vulkanische Mine-
ralien aus dem Hegau sind: Apatit (idiomorph, oft grosse Kristalle); basaltische
Hornblende (braune und griinliche Typen); Pyroxen und Titanit. Es kommen auch
nichtvulkanische Apatite und Hornblenden vor, die aber nur eine untergeordnete
Rolle spielen und von den jungvulkanischen Typen nicht mit Sicherheit abgetrennt
werden konnen. Die Angabe ,,Erz‘‘ bezieht sich auf den nichtmagnetischen Antetl.

Leichtmeineralien: Untersucht wurde die karbonatfreie Fraktion 0,06 bis 0,4 mm
und unterschieden in ,,Quarz® (monokristalline Quarzkorner), ,,Quarzit (quarzi-
tische und chalcedonartige Quarzkérner, aus zahlreichen Einzelindividuen be-
stehend), ,,Feldspat‘‘ und ,,Gesteinstriimmer,

Gerdlluntersuchungen: HEs wurden keine quamntitativen Gerdlibestimmungen
durchgefiithrt. Die Gerdlle der untersuchten Vorkommen bestehen als Abkémm-
linge des Rheingletschersystems vorwiegend aus helvetischen, untergeordnet aus
andern alpinen Gerdllen nebst sporadischen Molassekomponenten und stellenweise
jurassischem Material. In den magnetitreichen Schottern findet man auch stets
eine erhebliche Zahl von Vulkanit-Gerdllen aus dem Hegau (Phonolithe, Basalte,
hértere Tuffe). Wie bei allen Rheingletscherablagerungen spielen aber helvetische
Sedimentgesteine die dominierende Rolle.
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Tabelle 1. Ergebnisse sedimentpetrographischer Untersuchungen an diluvialen Sanden vm Kanton Schaffhausen
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Chemische Analysen

Tabelle 2 zeigt das Ergebnis einiger Erzanalysen, durchgefiihrt an
vier diluvialen Magnetitproben und an zwei Vergleichsproben aus
schweizerischen vulkanischen Tuffen mit Provenienz Hegau. Vergleichs-
probe A entstammt dem vulkanischen Tuffitniveau in der Konglomerat-
stufe der oberen Stisswassermolasse auf dem thurgauischen Seeriicken,
Vergleichsprobe B der Ascheneinstreuung in den Helicitenmergeln (Basis
der oberen Siisswassermolasse) bei Oberbargen, Kt. Schaffhausen. Die
Analysen wurden im chemischen Laboratorium der Georg Fischer AG.
in Schaffhausen durchgefiihrt.

Tabelle 2. Chemische Analysen von Magnetiten aus diluvialen Ablage-
rungen im Kanton Schaffhausen, und von Vergleichsmagnetiten aus vulka-
nischen Tuffen mit Provenienz Hegau

Nr. Fe Mn Ti P 3] CaO | MgO | SiO:z | AlO;

2 58,4 0,76 6,50 0,035 0,029 0,17 8,14 | 0,32 6,07
8 54,2 0,63 5,95 0,035 0,014 0,78 6,89 3,84 4,60
19 56,3 0,73 5,25 0,030 0,019 0,27 4,81 4,48 3,69
22 52,4 0,69 5,00 0,041 0,016 0,88 5,88 8,16 3,36
A 50,8 0,59 6,50 0,041 0,015 0,14 4,30 4,60 6,30
B 55,2 0,79 5,20 0,069 0,024 0,27 5,08 1,28 3,98

Nr. 2, 8, 19 und 22: Magnetite aus diluvialen Ablagerungen, sieche Legende zu
Tabelle 1.
A: Magnetit aus vulkanischem Tuff, Seeriicken, Thurgau (Hirschensprung ob
Eschenz; HorMmanw, 1955).
B: Magnetit aus vulkanischem Sanidin-Melanit-Tuffit, Oberbargen, Schaffhausen
(HorManN, 1958).

Interpretation der Untersuchungsergebnisse

Die Untersuchungsergebnisse, insbesondere auch die Schweremineral-
bestimmungen und die chemischen Analysen zeigen deutlich, dass die
diluvialen Magnetite des Kantons Schaffhausen aus vulkanischen Tuffen
des Hegaugebietes stammen. Besonders auffillig ist der iiberwiegend
vulkanische Schweremineralgehalt von Probe Nr. 9 (Altorf). Die ge-
fundenen vulkanischen Mineralien (Magnetit, Apatit, Hornblende, Py-
roxen, Titanit) stimmen voéllig mit jenen der vulkanischen Tuffe der
Hegaueruptionen iiberein.



Magnetitvorkommen in diluvialen Ablagerungen des Kantons Schaffhausen 111

Der Gehalt an Magnetit ist allgemein klein. Da sich das Erz aber
sehr leicht magnetisch extrahieren ldsst, wire es durchaus moglich, es
in Verbindung mit einer modernen Kiesaufbereitungsanlage als Neben-
produkt zu gewinnen, wie dies zum Beispiel auf der Kraftwerkbaustelle
der Grande-Dixence bei der Aufbereitung von Morinen zu Betonzu-
schlagstoffen der Fall ist. Einer praktischen Verwertung der schaff-
hauserischen Magnetite in Form einer Verhiittung steht aber der hohe
Titangehalt entgegen (Tabelle 2), wihrend eine Gewinnung als Zuschlags-
stoff fiir Schwerbeton kaum lohnend wire.

Besonders interessant sind die Untersuchungsergebnisse in bezug auf
die Materialherkunft der Diluvialablagerungen im Kanton Schaffhausen.
Sie zeigen, dass die sedimentpetrographischen Daten keine sichere Klas-
sierung der verschiedenaltrigen eiszeitlichen Bildungen erlauben. Die
petrographische Beschaffenheit ist schlecht differenziert, was mit dem
stets gleichartigen Einzugsgebiet und mit der wiederholten Aufarbeitung
und Vermischung im Verlauf verschiedener glazialer Phasen zusammen-
héngen diirfte. Anderseits erlauben aber die Daten in Tabelle 1 eine Auf-
teilung der iiberdurchschnittlich komplex zusammengesetzten schaff-
hauserischen (lazialbildungen in sehr verschiedene Herkunftskompo-
nenten nach folgender Zusammenstellung:

Gerdtlantedl

1. Alpines und subalpines Rheingletschermaterial, vorwiegend helvetische Sedi-
mente, in zweiter Linie ostalpines und penninisches Material, seltener subalpine
Molasse.

2. Gerdlle von Malmkalken des Randen-Reiat-Gebietes, stellenweise hiufig (Vor-
kommen Nr. 13).

3. Hegau-Vulkanite: Phonolithe, Basalte, Tuffe; nicht sehr hiufig.

Sandanteil

4. Aufgearbeitete Glimmersande der cberen Sisswassermolasse im Unterseegebiet
(hoher Gehalt an Schweremineralien, speziell Granat; quarzreich; Karbonat-
gehalt im Mittel: 109; Dolomit, max. 29, Kalk). Besonders reichhaltig z. B.
Vorkommen Nr. 19, Thayngen, mit bedeutenden Lagen verschwemmter Glim-
mersande.

5. Sonstige Molassesande: Hoérnlischiittung (Dolomitkérner, Epidot); Hegau-
schiuttung (Zirkon, Rutil). Andere Schiittungen nur von sehr untergeordnetem
Einfluss.

6. Sand aus alpinem Rheingletschermaterial: vorwiegend kalkige Kérner; we-
sentlicher Anteil am Kalkgehalt. Arm an Schweremineralien, reich an ,,Gesteins-
trimmern®‘.

7. Vulkanisches Tuffmaterial aus dem Hegau: Magnetit, Apatit, Hornblenden,
Pyroxen, Titanit, vereinzelt Biotit.
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Der Verfasser dankt Herrn Prof. Dr. Ernst Niggli, Leiter der Ge-
schaftsstelle der Studiengesellschaft zur Nutzbarmachung schweizeri-
scher Vorkommen mineralischer Rohstoffe, fiir das bekundete Interesse
und fiir wertvolle Hinweise und der Schweizerischen Geotechnischen
Kommission fiir die Aufnahme der vorliegenden Arbeit in die Serie der
,,Kleineren Mitteilungen*.
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