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Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Trevira-spunbond als

Vliesstoff-Filter im Wasserbau

Helmut Kuhn')

1. Einleitung

Dass der Bau von bestimmten Deckwerken mit textilen
Vliesstoff-Filtern schneller, besser und oft auch billiger vor
sich geht als in konventioneller Weise, wird heute von den
meisten Stellen, die sich schon mit dieser Materie be-
schaftigt haben, nicht mehr verneint. Auch dass die Le-
bensdauer dieser Bauwerke eine hohere zu werden ver-
spricht als die jener mit rein konventionellen Filtermateria-
lien, wird nicht mehr bezweifelt.

Einzelne Fehischlage sind jedoch nicht auszuschliessen, da
meist ohne Materialkenntnis und ohne Erfahrung zu Werke
gegangen wird. Tabellenwerte flir die Erleichterung der Ar-
beit werden fir dieses Gebiet voraussichtlich erst nach
jahrzehntelanger Erfahrung zur Verfligung stehen. Was im
Augenblick getan werden kann, beschrankt sich auf das
Aufzeigen von Fehlern, die auf jeden Fall vermieden wer-
den sollten — bei der Auswahl des Materials wie auch bei
dessen Einbau.

Es gibt Vliesstoff-Filter zum Preise von 1 DM/m? bis zu fast
20 DM/m2. In dieser Preisdifferenz wird sehr oft nur der
Ausdruck der Geschaftstiichtigkeit der einzelnen Hersteller
gesehen. Dem ist jedoch durchaus nicht so. Es gibt Félle,
fir welche sich der Vliesstoff von 1 DM/m? genau so gut
oder sogar besser eignet als der um 20 DM/m?, es gibt je-
doch auch Falle, in welchen ein komplizierter und deshalb
nicht billiger Aufbau der Vliesstoff-Filter Voraussetzung fir
sein Funktionieren ist. Die Frage, welcher dieser Vlies-
stoff-Filter wann eingesetzt werden sollte, kann nicht
durch Angabe von Fabrikatnamen beantwortet werden,
sondern setzt Antworten auf das «Weshalb» und «Warum»
bei der Auswahl eines bestimmten Rohstoffes, einer be-
stimmten Herstellungsmethode, einer bestimmten Verfesti-
gungsart und bestimmter Filtereigenschaften der Vlies-
stoff-Filter voraus. Es geniigt dabei allerdings nicht, dass
die Wasserbau-Fachleute in einer und die Hersteller der
textilen Filterstoffe in einer anderen Fachsprache spre-
chen: Es sollten deshalb auch fiir die Vliesstoffe die ge-
normten Begriffe anstelle der Ausdricke «Filtermatte»,
«Vlies», «Vliesmatte» und andere benutzt werden.

') Kurzfassung eines Vortrags, gehalten an der Fachtagung vom
3. und 4. Marz 1977 in Schaffhausen. «Moderne wasserbauliche Me-
thoden unter Einsatz von Kunststoffen», veranstaltet vom Schweizeri-
schen Wasserwirtschaftsverband und dem Siudwestdeutschen Wasser-
wirtschaftsverband.

Bild 1. Befestigung eines steilen Flussdammes an der Dyle bei

Werchter, Belgien. Das ausgekolkte Flussufer vor der Sanierung

DK 626/627:678.675

2. Mechanische Eigenschaften und Bestandigkeiten
von Vliesstoff-Filtern

Die Verrottungs-, Wasser-, Licht- und Temperaturbestan-
digkeiten der einzelnen in Frage kommenden Faserrohstof-
fe (Polyamid, Polyester, Polypropylen) sowie die mechani-
schen Eigenschaften, die durch die einzelnen Herstel-
lungsmethoden (Faservliesstoffe, Spinnvliesstoffe, Ver-
bundstoffe) und Verfestigungsarten (mechanische, chemi-
sche, thermische) bedingt sind, missen bei jedem speziel-
len Einsatz berilicksichtigt werden. Eine einzige ungeni-
gende Eigenschaft lasst die Mihe umsonst gewesen sein,
die Auswahl eines «narrensicheren» Vliesstoffes hingegen
kann die Kosten gut und gerne vervierfachen.

3. Filtereigenschaften der Vliesstoffe

Einfluss von Porengrosse, Rohstoff, Faserfeinheit,
Vliesstotf-Dicke, Verfestigungsart, bei Verbundstoffen
auch Konstruktion

Wahrend friher als textile Filter auch Gewebe aus endlosen
Faden (= Filamenten) und aus Folienbandchen eingesetzt
wurden, nimmt man diese heute wegen ihres hohen Prei-
ses und wegen ihrer Nachteile nur noch fir solche Zwecke
im Wasserbau, bei welchen Festigkeit, Abriebfestigkeit und
Flexibilitat, nicht jedoch ihre Filtereigenschaften im Vor-
dergrund stehen. Anstelle der Gewebeeinstellung (Kett-
und Schussfaden pro Zentimeter) sind bei Vliesstoffen das
Porenvolumen und die Porengrosse getreten, ferner die
Faserfeinheit, die Vliesstoffdicke, die Verfestigungsart und
anderes mehr. So unangenehm die vielen beeinflussenden
Faktoren von der Prifungsseite her auch sein megen, so
kénnen doch nicht alle ignoriert werden, wenn man Vlies-
stoffe mit den geforderten Dauereigenschaften verlangt.

4. Einbau von Vliesstoff-Filtern

Die Verwendung von Vliesstoff-Filtern ist sehr oft mit der
Vorstellung verkniipft, dass diese anstelle der bisherigen
Uferbewehrung aus Steinen treten konnten. Dieser Vorstel-
lung muss leider mit Entschiedenheit entgegengetreten
werden. Jedes textile Material, und sei es noch so gut ab-
riebfest ausgeristet, wird spatestens in wenigen Jahren
von fliessendem oder Wellenbewegungen ausfiihrenden

Bild 2. Ausbreiten einer Vliesmatte aus Trevira-spundbond auf dem pla-
nierten Dammabschnitt
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Bild 3. Schiitten von Blockmaterial auf das ausgelegte Vlies, das
gegen Abrutschen mit Pflécken gesichert wurde.

Wasser zerfleddert, insbesondere dann, wenn auch noch
UV-Licht Zutritt hat. Eine Beschiittung mit mehreren
Schichten kornabgestuften gebrochenen Steinmaterials
verschiedener Durchmesser und Setzsteine geniigender
Grosse als Abschluss lassen sich genau so wenig vermei-
den wie frilher. Was sich vermeiden lasst, sind unvorherge-
sehene Auskolkungen und Deckwerkbeschadigungen —
jedoch auch dies nur dann, wenn bei der Einbauweise be-
dacht wird, dass man es mit einem textilen Material und
nicht mit Fels zu tun hat.

Fir ein einziges Einsatzgebiet im Wasserbau muss fiir den
Einbau eine hohe Festigkeit bei niedriger Dehnung gefor-
dert werden, und zwar fiir den Einbau des Vliesstoffes bei
laufendem Schiffsverkehr in Verkehrswasserstrassen. Will
man den Einbau gleichzeitig ohne Beschiittung und auf

Bild 4. Fertiggestelltes Teilstuck und Beginn der Planierung des
nachsten ausgekolkten Abschnitts.

schwerdurchlassigem Ufer vornehmen, so resultieren dar-
aus weitere Forderungen, die dann nur von dreilagigen,
nicht billigen Verbundstoffen gebracht werden kénnen.

5. Trevira-spundbond als Vliesstoff-Filter

im Wasserbau

Aufgrund der durchgefiihrten Untersuchungen konnte Tre-
vira-spunbond fiir den Wasserbau beziglich Bestandig-
keiten, mechanische Eigenschaften und Filtereigenschaf-
ten in einer Form Uber den Handel zum Einsatz gebracht
werden, die nach den derzeitigen Erkenntnissen das Opti-
mum darstellt: als vernadelter Spinnvliesstoff aus Poly-
ester-Filamenten.

Adresse des Verfassers: Dr. Helmut Kuhn, Hoechst Aktiengesellschaft,
Postfach 80 03 20, D - 6230 Frankfurt (M) 80.

Den Rheinabkommen miissen Massnahmen folgen

Die Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im
Rheineinzugsgebiet, IAWR, fordert in einer Presseerklarung ih-
res Présidenten, Ir. C. van der Veen (Amsterdam), aus Anlass
der am 3. Dezember 1976 in Bonn durch die Rheinuferstaaten
unterzeichneten Abkommen zur Minderung der Rheinverschmut-
Zung, dass rasch wirkungsvolle Massnahmen zur Ausfiihrung
der Abkommen getroffen werden.

Die Bedeutung der unterzeichneten Chemie- und Salzabkommen
liegt nach Auffassung der IAWR vor allem darin, dass die Re-
gierungen der Rheinuferstaaten damit zugeben, dass die Ver-
Schmutzung des Rheins eine schwerwiegende Bedrohung der
Umwelt und der Trinkwasserversorgung in einem wichtigen Teil
Europas darstellt. Die IAWR anerkennt die Leistungen, die er-
forderlich waren, um Uber diese Abkommen Uebereinstimmung
2u erzielen. Mit der Unterzeichnung der Abkommen wird der
Verunreinigung des Rheinwassers jedoch noch nicht Einhalt
geboten. Es handelt sich hier nur um einen ersten Schritt da-
2u, dem kurzfristig wirkungsvolle Ausfiihrungsbestimmungen
folgen missen.

Fiir das Chemieabkommen bedeutet das, dass die Internationale
Rheinschutzkommission so bald wie méglich Qualititsanforde-
fungen fir Rheinwasser und Abwasserableitungen aufstellt. Kurz-
fristig muss weiter ein Aktionsplan ausgearbeitet werden, aus
dem hervorgeht, in welcher Zeit und auf welche Weise die
Rheinverschmutzung entsprechend den von der IAWR bereits
1973 vorgelegten Grenzwerten vermindert werden wird. Bei die-
sen Massnahmen sollten Schwerpunkte gesetzt werden, unter

anderem entsprechend den Forderungen des kiirzlich vom «Rat
von Sachverstandigen fir Umweltfragen» veroffentlichten Gut-
achtens «Umweltprobleme des Rheins».

Die IAWR fordert die sofortige Veréffentlichung des von der
Internationalen Rheinschutzkommission erstellten Langzeitpro-
gramms und der dazugehdrigen Messergebnisse, aus denen
wichtige Schlussfolgerungen Ulber die Herkunft der Rheinver-
schmutzung hervorgehen kénnen.

Die IAWR begriisst auch die Beschrankung der Salzableitungen
der franzdsischen Kaligruben. Es handelt sich hier jedoch in
erster Linie um eine Verringerung der gesamten Salzbelastung
des Rheins um im Mittel nicht mehr als 6 %. Daher sind schnell-
stens weitere Massnahmen erforderlich.

Die IAWR erwartet, dass dabei das Verursacherprinzip strikte
eingehalten wird.

Die IAWR hélt es fiir notwendig, dass auch die lbrigen Salz-
ableitungen verringert werden.

Dreikantmuschel im Zugersee «nur» bis in 15 m Tiefe

Die Tauchergruppe der Kantonspolizei Zug ist im kalten Dezem-
ber 1976 léangs der 620 m langen Seewasserleitung der Firma
Landis und Gyr geschwommen, um diese auf ihren Zustand zu
prifen. Das Rohr sowie der Saugkorb in 32m Tiefe und 2m
tiber Boden sind mit einer dinnen Schlammschicht iberzogen.
Entgegen den Befiirchtungen fanden die Taucher nur bis in 15 m
Tiefe vereinzelte Dreikantmuscheln. Diese Feststellungen sind
im Hinblick auf die neue Seewasserfassung der Wasserwerke
Zug sehr wichtig. Es ist vorgesehen, den Ansaugkorb in 50 m
Tiefe und 8 m Uber den Grund aufzustellen. Da in dieser Tiefe
keine Muscheln zu befiirchten sind, kann auf die Ueberschluss-
chlorierung bei der Saugéffnung verzichtet werden. Weilenmann
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